
LabOfatOfiO SIGMA S.f.l. - prove su Materiari da costruzione dat teTs

Concesslone Ministero delle Infraslrutture e Trasparti (Legge 1086/71 art. 20)

D. M. n* 55231 del 25.07.2006 r Siconoscimento RINA - Associato A.L,|.G,

Sisferna Gesfione Quaiifà
Cerllflcata RJNII
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PROVE SU DISPO$ITIVI DI ANCORAGGIO.PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

Documento Prospetto sintetico deirisultaiidiprova contenuti nel Rapporto di Prova n.00888
del 07.09.2010 emesso dal Laboratorio SIGMA.

Committenle UNITHERMO S.R.L.
Via Aldo Moro 2 * 20010 POGLIANO MILANESE (Ml)

Normativa di rilerimenlo UNf f;N 795:2442

Classe dichiarata A2 P.to 4.3 1 - dispositivi dr anmraggio prog€ltafi per il fissaggio a supErfici inclinate

Data esecuzìone delle prove 0S Sèltembre 2010

Campioni di prova Preleva! e comegnali dal Committente
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Dispositivi Codici FAST - FAST+DFAST

Descrizione dei dispositivi:

Sottotegola costituito da un piatto larghezza 50 mnt e spessore 3 ttrm con e

senza deviatore futti in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio S235JR zincato a

caldo.

R/SULIAII DELLE PROYE
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Forza applicata al dispositivo F=10kN valare di nonna 10 kN

Prove effetluale in Laboratorio

Tempo di applicazione t = 3 minuti valore di norma 3 mínuti

Forza applicata nella direzione in cui puÒ essere applicata in esercizio

IL DISPOSITIVO HA SOPPORTATO LA FORZA
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Massa di caduta utilizzata M=100kg valore di norma 100 kg

Altezza di caduta della massa d = 2500 mm valore di norma 2500150 mm

lL DISPOSITIVO HA FERÍ'IATO LA CADUTA DELLA MASSA

LE PRAVE EFFETTUATE COAÍFERÀ.îANA LA CI.ASSS,A2 HC'IIARATA

Il Direttore Responsabile
del l-absratsrío
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